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FICHA TÉCNICA DE TABLA DE REFERENCIA DE COLORES PARA ENSAYO DE 
IMPUREZAS ORGÁNICAS 

MODELO: LA-4025 
 

1. DESCRIPCIÓN 
Tabla utilizada como patrón de comparación de color en el ensayo de 
impurezas orgánicas en agregados finos. Permite evaluar visualmente 
la coloración de la solución obtenida durante la prueba y determinar la 
posible presencia de materia orgánica perjudicial para el uso de 
agregados en morteros y concretos. 
 
La tabla incluye cinco estándares de color fabricados en vidrio, los 
cuales sirven como referencia permanente para comparar la intensidad 
del color de la solución de ensayo. Si el color de la muestra es más 
oscuro que el color estándar, se considera indicativo de presencia de 
impurezas orgánicas, lo que puede requerir ensayos adicionales antes 
de utilizar el material. 
 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Modelo LA-4025 

Tipo Tabla de referencia de colores 

Estándares de color 5 placas de vidrio 

Aplicación Ensayo de impurezas orgánicas en agregados 
finos 

Material de 
referencia 

Vidrio 

Marca FORNEY 

Origen USA 



 
 

3. USO/APLICACIÓN  

• Comparación de color en ensayos de impurezas orgánicas en 
agregados finos. 

• Control de calidad de agregados utilizados en morteros y concretos. 

• Uso como patrón de referencia visual en laboratorio. 

• Complemento del equipo para ensayo de impurezas orgánicas. 
 

4. IMAGEN REFERENCIAL 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


